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ENSAYOS TEXTILES.

N°

SOLICITANTE / APPLlCANT

ALFONSO ALBIOLS HNOS, S.L.
P.I. Mediterráneo - Avda. del Mar, Par.3
46550 - Albuixech (VALENCIA)

Att.: Marta Grau

UNA MUESTRA REFERENCIADA: ''TEJIDO TREX".
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- RESISTENCIAA LAFORMACIONDEPILLlNG* / RESISTANCETOPILLlNG*.
- SOLIDEZ DE LAS TINTURAS AL FROTE / COLOUR FASTNESS TO RUBBING.
- SOLIDEZ DE LAS TINTURAS A LA LUZ / COLOURFASTNESSTOARTIFICIALLlGHT.

Fecha Inicio: 11.05.04
Fecha Finalización: 31.05.04

Los ensayos marcados con asterisco (*) no están incluidos en el alcance de acreditación
Tests marked with an asterisk (*) are not included within the scope of the accreditation
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Central: Plaza Emilio Sala, 1
E-03801 ALCOY (Alicante) SPAIN
Te!.: +34965542200
Fax: +34 96 554 34 94

Unidades Técnicas: Crevillente: Te!.: 966680659 Fax: 9666811 89
Ontinyent: Te!.: 96291 2262 Fax: 96 291 2081
Paterna: Te!.: 96 1318193 Fax: 96 1318183

www.aitex.es

www.textil.org
www.observatoriotextil.com

info@aitex.es




